PAGEL Technicky list

Spezial-Beton MS05

PCC - MALTA NA STERKOVANI

MSO05 PCC - Stérka (jemna reprofila¢ni malta)

Certifikaty, osvédceni, atesty

» PCC-Stérka podle
- EN 1504-3 ,,pro staticky relevantni a irelevantni aplikace'
-TLOS a ZTV-SIB
- TL-BE-PCC a ZTV-SIB
» ovéreni trvanlivosti pti sttidavém naméhdni vodou v souladu s doporu¢enim BAW
» tfida reakce na ohen A2-s1, d0 (nehoftlavy) - ovéfend testovanim ve smyslu DIN EN 13501-1
» vnitropodnikova kontrola vyroby podle EN 1504-3
» certifikace spole¢nosti podle EN ISO 9001:2015
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Vlastnosti

» vyrovnavaci a vyplinovaci malta na bazi cementu, pfipravend k okamzitému pouziti

» staci smichat s pitnou vodou

» mékka, plastickd konzistence pti zpracovani s velmi dobrou stabilitou a pfilnavosti na svislych i stropnich
plochach

» difuzné oteviend

» nehotlava

» do zna¢né miry nepropustnd pro vodu a oleje

Systémové komponenty

RMO02 Ochrana proti korozi a adhezni muistek
CM20 Konstrukéni malta

RM20 Sanac¢ni malta

SM20 Stifkana malta

MSO05 PCC-Stérka

Pouziti

» oprava betonovych, Zelezobetonovych a predpjatych betonovych konstrukei
» vyrovnavani betonovych konstrukei

» vypliovani trhlin, spar a drazek pro vodorovné a elektrické rozvody

» podklad pro findlni povrchové upravy, napi. 02C/O2DE

Ttidy vlhkosti souvisejici s korozi betonu z divodu
alkalicko-kifemicité reakce

Ttida vlhkosti WO  WF WA WS
MSO05 . o . .
Ptisady a pfimési ve vyrobcich spole¢nosti PAGEL® vyhovuji
pozadavkam pro tfidu citlivosti na alkélie E1 z nebezpeénych zdroju
uvedenych v normé EN 12620.

PAGEL


chbarcik
Highlight


Technické Udaje

Typ MSO05
zrnitost mm 0-0,5
mnozstvi zdmésové vody max. % 15
doba zpracovéni cca. 20°C min 30
spotieba cca. kg/(m?mm) 1,8
objemova hmotnost ¢erstvé malty cca. kg/m? 2.050
tloustka vrstvy mm 1,5-6
pevnost v tlaku* 7d N/mm? =35
28d N/mm? > 45
pevnost v tahu za ohybu* 7d N/mm? =6
28d N/mm? >8
ptilnavost 7d N/mm? =1,5
klasifikace podle EN 1504-3 R3

* zkouska pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku podle EN 196-1

Poznamka: Zkousky Cerstvé a tuhé malty jsou provadéné pii teploté 20 °C + 2 °C. Vyssi, nebo nizsi teploty vedou k odchylkdm
ve vlastnostech Cerstvé i tuhé malty. V zavislosti na teploté je mozné konzistenci malty upravit mirnym sniZenim mnozstvi
zamésové vody

skladovani: 12 mésict, v chladném a suchém skladé, v nenacatych obalech
baleni 25 kg pytle, europaleta 1 000 kg
GISCODE: ZP1

druhy cementu: [oddvka mize byt realizovand s jinymi druhy cementu, to mize zménit technické
vlastnosti. V pripadé jakychkoli otazek nas kontaktujte.

PAGEL - slozeni vyrobku

cement: podle EN 197-1
kamenivo: podle EN 12620
piisady: podle EN 450, abZ, DIN EN 13263 (popilek, mikrokfemi¢itan apod.)

Protikorézna ochrana | =
RMO02

Sanacna malta RM20
Sanacna stierka MS05 =
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Spezial-Beton

Zpracovani

Piiprava povrchu:

Uvolnéné ¢asti jako jsou cementové kaly a dalsi necistoty z
povrchu odstrante vhodnymi metodami, jako je blastrovani,
otryskavani HDW a podobné, az do dosazeni inosné
struktury betonového podkladu. Musi byt dosazena odtrhova
pevnost vice nez 1,3 N/mm? (podle metody KEW vice nez 0,8
N/mm?).

Vlh¢eni:
Betonovy podklad vlhéete v 6 az 24 hodinovém predstihu,
dokud se nedoséhne kapilarni nasyceni.

Ocelova vyztuz:

Priprava povrchu vyztuZe a ostatnich kovovych
zabudovanych ¢asti zavisi na pozadavcich uvedenych v
platnych predpisech a musi byt zabezpecend predem.

Nezelezné kovy:

Cement a cementem vazané stavebni vyrobky vyvolavaji
reakci s povrchy nezeleznych kovi (hlinik, méd, zinek).
Pozadejte o nasi technickou radu.

Michani:

Sucha pytlovand hmota je pripravend k okamzitému pouziti,
staci ji smichat s pitnou vodou. Nalijte pfedepsané mnozstvi
vody do ¢isté nadoby na michdni, nebo pfimo do vhodné
michacky, kromé zustatkového mnozstvi. Pridejte suchou
maltu a michejte aspon 3 minuty. Pridejte zbytek vody a
michejte jesté aspon dalsi dvé minuty, dokud nebude smés
homogenni.

Zamésova voda:
Voda v kvalité pitné vody

Teplotni rozsah pri aplikaci:

Od +5° C do +35° C (teplota prostredi, podkladu a materialii
v kontaktu s maltou).

Nizké teploty a studend zamésova voda zpomaluji proces
tuhnuti, vyZaduji intenzivni michani a snizuji tekutost/
plasticitu. Vyssi teploty vyvoj tuhnuti urychluji.

Technicky list
MS05

Zpracovani:

Stérka:

Pokud je to tfeba uzavrete existujici dutiny a péry mensim
mnozstvim malty §pachtli, resp. kartacem. Na takto
upraveny povrch naneste MS05 PCC maltu podle
pracovniho postupu ,,¢erstvé do ¢erstvého® v jedné
operaci. Po pfiméfeném case zavadnuti vhodnymi ndstroji
vyhladte. Pti aplikaci stfikanim si v pfipadé potieby
vyzadejte samostatné technické poradenstvi.

OgSetfovani:

Odkryté plochy s cerstvé nanesenou maltou je nutné
chrénit pred pred¢asnym odparovanim vody, zptisobenym
vétrem, priivanem, slune¢nim zafenim. Ochrana se
provadi po dobu 3 - 5 dni.

Zpisoby oSetiovani:

Postfik vodou, paronepropustné félie, termofélie, vihéené
geotextilie, nebo nastfik PAGEL® O1- ochrana pred
odpatovanim. Pti pouziti PAGEL® O1 dodrzujte pokyny z
technického listu.

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten
unverbindlich und befreien den Kunden nicht davon, die Produkte
und Verfahren auf ihre Eignung fiir den Einsatzzweck selbst zu priifen. Bei den angegebenen Priifdaten handelt es sich um Durchschnittswerte und
-analysen. Abweichungen sind bei Anlieferung méglich. Abweichende Empfehlungen von diesem Prospekt bediirfen der schriftlichen Bestétigung.
Planer und Verarbeiter sind angehalten, sich jeweils iiber den neuesten Stand der Technik und die jeweils giiltige Ausgabe dieses Prospektes
kundig zu machen. Unser Kundendienst hilft Ihnen jederzeit gerne, und wir freuen uns iiber das von Ihnen gezeigte Interesse. Mit dem Erscheinen dieser

und Erfahrungen. Sie sind jedoch - auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter
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Ausgabe sind die vorausgegangenen Produktinformationen ungiiltig. Die jeweils aktuelle und giiltige Fassung istim Internet unter www.pagel.com abrufbar www.allmedia.sk | www.allmedia-cz.cz
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